








Una pegatina con burbujas, quemada, ennegrecida o agrietada 
en una Llanta Alcoa® Wheels puede indicar que la llanta ha estado 
expuesta a un calor excesivo. La decoloración de la llanta y/o un 
Discmates para Alcoa® Wheels u otra junta de protección de nailon 
chamuscado también puede indicar que la llanta ha estado expuesta 
a un calor excesivo. Ver las fotografías siguientes.

Si alguno de estos indicadores muestra signos de 
burbujas, carbonización, decoloración o agrietamiento, 
esto podría indicar que la llanta ha estado expuesta a 
un calor excesivo.

NOTA
Las llantas que presenten CUALQUIER decoloración del indicador de calor deben someterse a comprobaciones dimensionales antes 
de volver a ponerlas en servicio. Consulte la Sección 13.e.

Fotografía 13-9 Indicador de calor decolorado junto al sello 
Fotografía 13-9 Indicador de calor decolorado junto al sello (detalle)
Fotografía 13-11 Indicador de calor decolorado en el centro hundido de la llanta 

Fotografía 13-6 Logo quemado
Fotografía 13-7 Decoloración de la llanta con goma quemada
Fotografía 13-8 Discmates para Alcoa® Wheels u otra junta de 
protección de nailon chamuscado

IMPORTANTE

Si observa alguna de las condiciones descritas y fotografiadas en 
esta página, retire inmediatamente la llanta del servicio y efectúe la 
verificación de dimensiones tal como se indica en la Sección 13.e.

Esto incluye cualquier daño por calor en el neumático, decoloración de 
la llanta y/o piezas del freno, así como cualquier pegatina quemada o 
carbonizada.

No intente montar e inflar un neumático en una llanta que presente 
las condiciones descritas y fotografiadas en esta sección, hasta que se 
lleven a cabo la verificación de dimensiones indicada en la Sección 13.e.

Fotografía 13-6

Fotografía 13-9

Fotografía 13-7

Fotografía 13-10

Fotografía 13-8

Fotografía 13-11

Llantas sin indicador de calor (anteriores a 2009): 

Llantas con indicador de calor (desde 2009): 
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13.e.	 Verificación de dimensiones

Es posible que las llantas que se han desinflado, que han estado expuestas a una alta presión o a la separación del neumático del borde 
de la llanta, o a un daño por calor excesivo u otro daño físico, no tengan la dimensión y el contorno adecuados para retener los talones 
del neumático bajo presión.

Las llantas que carezcan de las dimensiones y el contorno adecuados pueden provocar una separación explosiva del neumático del 
borde de la llanta y causar lesiones graves o la muerte.

Todas las llantas que hayan estado en servicio deben inspeccionarse antes de montarlas en el neumático. Retire del servicio de forma 
inmediata y permanente cualquier llanta que haya estado sometida a un calor excesivo, a la separación del neumático del borde de la 
llanta, o una alta presión.

Advertencia

13.e.i. Verificación de dimensiones
Mejor método de inspección: con una cinta de bola de borde de la llanta o una cinta de disco

La fotografía 13-12 muestra un ejemplo de una cinta de bola de 
borde de la llanta.

Mida la circunferencia del asiento del talón en el lado abierto con una 
cinta de bola. Ver Fotografía 13-13.

La circunferencia del asiento del talón en el lado abierto de la llanta 
debe revisarse en cada cambio de neumático. El lado abierto es el 
opuesto a la cara del disco. 

En el caso de llantas de base ancha con borde centrado o de llantas 
con bombeo (offset) inferior a 76 mm (3 pulgadas), se deberán 
inspeccionar ambos asientos del talón. 

Todas las llantas deben inspeccionarse antes del montaje.

IMPORTANTE

Siga los procedimientos de comprobación dimensional descritos en esta sección siempre que inspeccione una llanta.

Fotografía 13-12

Fotografía 13-13
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ACEPTABLE

Fotografía 13-16 muestra una escuadra de carpintero equilibrada en 

ambas cejas del borde de la llanta.

Fotografía 13-15
Retire la llanta del servicio

INACEPTABLE
Fotografía 13-17 muestra un diámetro de llanta más pequeño 
por donde se puede insertar fácilmente una tarjeta de crédito 
(aproximadamente 0,76 mm o 0,030 pulgadas) entre la escuadra y el 
borde de la llanta.

Si la circunferencia del asiento del talón no coincide con la dimensión 
requerida, indicada por la cinta de bola de borde de la llanta, retire la 
llanta de forma inmediata del servicio y deséchela.

Las cintas de bola o cintas de disco utilizadas para medir la 
circunferencia de la llanta se pueden obtener en:

TRA (Asociación de Neumáticos y Llantas)
4000 Embassy Parkway, Suite 390
Akron, OH 44333
Tel. +1 330 666 8121
E tra@us-tra.org

13.e.ii. Verificación de dimensiones
Segundo mejor método de comprobación: si no dispone de una cinta de bola, utilice una escuadra de 
carpintero

Fotografía 13-14
Dimensión correcta

Fotografía 13-16 Fotografía 13-17
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ESTE MÉTODO DE INSPECCIÓN SOLO SE APLICA PARA LLANTAS DOBLES O DE CARA DE DISCO

Inspeccione cada llanta en cada cambio de neumáticos para 
comprobar que el contorno del lado abierto es correcto.
1.	 Coloque el lado largo de la escuadra de carpintero a lo largo y 

sobre el centro del lado de disco de la llanta.
2.	 Extienda el lado corto a lo largo y sobre ambas cejas del borde de 

la llanta, tal como se muestra en las Fotografías 13-16 y 13-17.
3.	 Repita este proceso en cuatro puntos equidistantes alrededor de 

la llanta. El lado corto deberá tocar ambas cejas del borde de la 
llanta en cada punto.

Si aparece una distancia mayor al grosor de una tarjeta de crédito 
(0,76 mm o 0,03 pulgadas, en un calibre fijo) entre el lado corto y 
el borde de la llanta, la llanta deberá retirarse del servicio de forma 
permanente y desecharse.

Fotografía 13-18 
Llanta que se puede montar en montaje doble

Fotografía 13-19
 Llanta que se puede montar en montaje simple

13.e.iii. Verificación de dimensiones
Tercer mejor método de inspección: rodar la llanta tal y como se describe a continuación

Fotografía 13-20 Fotografía 13-21 Fotografía 13-22
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Si no dispone de una cinta de bola o de una escuadra de carpintero, 
ruede la llanta sin neumático un mínimo de 3 metros (10 pies) sobre 
una superficie lisa, plana, nivelada y limpia, como un pavimento de 
hormigón o asfalto.
Cualquier desviación del rodado en línea recta indica una posible 
anomalía en las dimensiones y el contorno. Ver Fotografías 13-20, 
13-21 y 13-22. Retire la llanta del servicio hasta que se pueda revisar 
de forma adecuada con una cinta de bola de llanta.

Si no comprende perfectamente alguno de los métodos de 
comprobación descritos en esta sección, póngase en contacto con 
Howmet Wheel Systems.

13.f.	 Desgaste irregular de los neumáticos o vibraciones

Si observara un desgaste irregular del neumático o si nota 
vibraciones, sería conveniente comprobar el desplazamiento 
radial (run out). Retire la llanta del vehículo, desinfle el neumático 
y retírelo. Consulte la Sección 8 para el desinflado y desmontaje de 
neumáticos sin cámara y la Sección 7.c. para comprobar el inflado y 
el asentamiento del talón.

Vuelva a montar la llanta en el vehículo, sin el neumático. Asegúrese 
de seguir los procedimientos de montaje correctos para garantizar 
que la llanta está bien centrada en el buje. Coloque un reloj 
comparador tal como se ilustra en la Fotografía 13-23 para registrar 
los asientos del talón de la llanta. Gire la llanta y anote la variación 
mostrada por el reloj comparador. En las Llantas Alcoa® Wheels, el 
desplazamiento radial (run out) solo debe medirse en la superficie 
del asiento del talón. Es aceptable una lectura total de 0,75mm (0,03 
pulgadas) o menos.

El desgaste irregular del neumático también puede deberse a unos 
neumáticos asentados de forma incorrecta. Inspeccione el neumático 
para ver si está correctamente asentado en la llanta. Es posible que 
los talones del neumático no se hayan asentado correctamente. En 
tal caso, retire la llanta del vehículo, desinfle el neumático y separe 
los asientos del talón. Consulte la Sección 8 Desinflar y desmontar 
neumáticos sin cámara.

Lubrique adecuadamente los asientos del talón y vuelva a asentar 
los talones del neumático correctamente. Consulte la Sección 8.b.iii. 
Lubricantes y la Sección 7.c. Comprobar el inflado y el asentamiento 
del talón.

Vuelva a inflar el ensamblaje de la llanta en un dispositivo de 
contención o una jaula para neumáticos. Consulte la Sección 7.c. 
Comprobar el inflado y el asentamiento del talón.

AVISO

La tolerancia de desplazamiento radial (run-out) o la lectura total 
del indicador puede ser de 0,75 mm (0,03 pulgadas) para una llanta 
nueva.
Si la llanta ha estado en uso, es posible que ya haya estado expuesta 
a impactos. Pueden producirse deformaciones.

Fotografía 13-23
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13.g.	 Desgaste de la ceja del borde de la llanta

La garantía no cubre el desgaste de la ceja del borde de la llanta. Solo 
las llantas con tratamiento Dura-Flange® para Llantas Alcoa® Wheels 
tienen una garantía de 24 meses ante el desgaste que genera un 
canto afilado que podría requerir mantenimiento.

El desgaste irregular de la superficie de la ceja del borde de la llanta 
se debe a la abrasión del neumático. El desgaste de la ceja del borde 
de la llanta se produce con frecuencia en usos con cargas pesadas o 
inestables.

Si observa un desgaste excesivo de la ceja del borde de llanta, 
considere utilizar Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento 
Dura-Flange® para Llantas Alcoa® Wheels. Estas llantas han sido 
especialmente tratadas para reducir significativamente el desgaste 
de la ceja del borde de la llanta.

Para obtener más información, escanee el código  QR

Esta galga solo debe utilizarse para medir el desgaste de la ceja del borde de las Llantas Alcoa® Wheels. No es una herramienta de diámetro o 
ángulo de asiento del talón. Para llantas de acero y otras llantas de aluminio pueden aplicarse otras normas.

13.g.i. Instrucciones para el uso la galga de medición de desgaste de la ceja del borde 
para Llantas Alcoa® Wheels.

Fotografía 13-24

Ilustración 13-25
Borde de llanta aceptable

Ilustración 13-26
Borde de llanta NO aceptable

Retire del servicio las llantas cuando el desgaste de la ceja del borde 
de la llanta sea excesivo. El desgaste excesivo puede determinarse 
utilizando una galga de desgaste aprobada por Howmet Wheel 
Systems y siguiendo los procedimientos que se detallan en la Sección 
13.g.ii.

Si el desgaste de la ceja del borde de la llanta genera cantos afilados 
y/o provoca cortes en el neumático, consulte "Mantenimiento de 
la ceja del borde de la llanta / procedimientos para eliminar cantos 
afilados" en la Sección 13.g.iii.

Ceja del borde 
de la llanta

Ceja del borde 
de la llanta

La filtración de luz en esta zona 
indica un borde de llanta aceptable

Galga de 
desgaste

La ausencia de luz en esta zona 
indica un desgaste excesivo

Las galgas de medición de desgaste de la ceja 
del borde para Llantas Alcoa® Wheels pueden 
obtenerse a través de los distribuidores 
autorizados de Llantas Alcoa® Wheels.

Galga de 
desgaste
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13.g.ii. Determinar el desgaste del borde de la llanta

PASO 1

Retire el ensamblaje neumático/llanta del vehículo y retire el 
neumático de la llanta siguiendo las indicaciones de la Sección 8, 
Desinflado y desmontaje de neumáticos sin cámara de Llantas Alcoa® 
Wheels.

PASO 2

Después de desmontar el neumático de la llanta, utilice una cinta 
de bola para verificar si la circunferencia del asiento del talón en el 
lado abierto es aceptable. Consulte la Sección 13.e. Verificación de 
dimensiones.

Compruebe la ceja del borde de la llanta con la galga de medición 
de desgaste de la ceja del borde para Llantas Alcoa® Wheels para 
determinar si las llantas deben sacarse del servicio por un desgaste 
excesivo del borde de la llanta. Ver Fotografías 13-27 y 13-28.

Consulte las instrucciones de la galga de medición de desgaste de 
la ceja del borde para Llantas Alcoa® Wheels, Sección 13.g.i. y las 
ilustraciones anteriores para hacer esta comprobación.

Las galgas de medición de desgaste de la ceja del borde para Llantas 
Alcoa ® Wheels pueden obtenerse a través de los distribuidores 
autorizados de Llantas Alcoa ® Wheels

PASO 3

Si el valor obtenido con la galga de medición de desgaste de la llanta indica que la llanta se puede utilizar, compruebe el filo del borde de 
la llanta con una galga para medir el filo de la goma. Estos medidores se fabrican uniendo un taco de madera a la sección de un lateral del 
neumático.

Fotografía 13-29 
Galga para medir el filo de la goma o una pieza de goma montada en 
un taco de madera.

Fotografía 13-30
Pase el indicador de goma a lo largo de la llanta en el área 
desgastada para determinar si dicho desgaste es lo suficientemente 
afilado como para cortar o dañar la goma del indicador.

Fotografía 13-27 REPARABLE

Fotografía 13-28 NO REPARABLE
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Al pasar la galga a lo largo de la llanta en el área desgastada, 
determine si el desgaste es lo suficientemente afilado como para 
cortar o dañar la goma del indicador. Si la goma sufre cortes, siga las 
instrucciones para eliminar los cantos afilados en la Sección 13.g.iii.

AVISO
Examine el neumático para detectar cortes en los laterales y en las 
áreas del talón. Si no se han producido daños en estas áreas, vuelva 
a poner el neumático en servicio. Los neumáticos con cortes deben 
retirarse del servicio. Aproveche esta oportunidad para inspeccionar 
el neumático por si tuviese otros defectos y para tratarlo de acuerdo 
a los procedimientos recomendados por el fabricante del mismo.

AVISO
Inspeccione la llanta en cada cambio de neumático o por lo menos 
UNA VEZ AL AÑO para comprobar la presencia de desgaste del borde 
de la llanta y de cantos afilados. Esta práctica le permitirá reducir 
significativamente la posibilidad de que el borde de la llanta corte el 
neumático.

Si la ceja del borde corta o parece estar lo suficientemente afilada 
como para cortar la galga de goma, puede eliminar los cantos 
según los procedimientos indicados en las páginas siguientes. Si la 
goma no se corta, puede volver a poner la llanta en servicio sin más 
tratamiento del desgaste del borde de la llanta.

No pase las manos o los dedos sin protección por las zonas 
desgastadas de la ceja del borde de las llantas usadas.

Las áreas desgastadas de la ceja del borde de la llanta están 
afiladas y pueden causar cortes en las manos y los dedos.

Utilice siempre guantes cuando trabaje con llantas usadas o 
cuando compruebe el filo de los cantos de las cejas del borde 
de la llanta.

Precaución

13.g.iii. Mantenimiento de la ceja del borde de la llanta / procedimientos de 
eliminación de cantos afilados
Existen varias herramientas para eliminar los cantos afilados de la llanta causados por un desgaste de la ceja del borde de la llanta. Aquí se 
muestran algunos ejemplos de las herramientas más utilizadas:

Fotografía 13-31 Lijadora eléctrica o neumática.
Un método muy rápido y efectivo para eliminar los cantos afilados. 
Los operarios deben tener cuidado para mantener la ceja del borde 
de la llanta uniforme cuando utilicen estas herramientas.

Fotografía 13-32 Lijadora eléctrica o neumática.
Otro método rápido y efectivo para eliminar los cantos afilados 
causados por el desgaste de la ceja del borde de la llanta. Tenga 
cuidado ya que el esmeril puede atascarse con las rebabas de 
aluminio. Evite mellar la llanta.
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Fotografía 13-35 Canto antes de la eliminación del filo Fotografía 13-36 Canto después de eliminación del filo

Fotografía 13-33 Esmeriladora recta
Utilizada con un disco de lija, un disco de corte o un esmeril, esta es 
una versión de esmeriladora eléctrica. Esta herramienta también es 
muy rápida y eficiente. Elimine el metal de la manera más uniforme 
posible sin mellar la llanta.

Fotografía 13-34 Esmeriladora recta, consejos
Después de retirar el neumático de la llanta, deje la llanta en la 
desmontadora de neumáticos. Deje que la llanta gire lentamente y 
utilice la esmeriladora recta para retirar el canto afilado de las cejas 
del borde de la llanta. Retire el metal de la manera más uniforme 
posible, sin balancear ni agregar fuerza a la esmeriladora recta. No 
melle la llanta.

La eliminación de cantos afilados, a mano o con herramientas eléctricas, genera chispas y limaduras. Las herramientas eléctricas pueden 
tener partes afiladas. Algunas herramientas eléctricas generan un ruido excesivo y pueden calentarse durante su uso.

Las limaduras de metal pueden estar afiladas y, cuando se proyectan por la acción de la herramienta eléctrica, pueden causar daños 
graves en la piel o en los ojos. El ruido excesivo de las herramientas eléctricas puede dañar la audición. Las piezas afiladas pueden 
producir cortes y las superficies calientes, pueden causar quemaduras. 

Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado: gafas, guantes, ropa de protección y protección auditiva cuando utilice herramientas 
manuales o eléctricas.

Precaución
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PASO 4
Las fotografías 13-35 y 13-36 muestran el resultado de la eliminación 
del canto afilado. Cualquiera que sea la herramienta seleccionada, 
aplique la herramienta alrededor de la circunferencia de la llanta 
retirando solo el material necesario para eliminar el canto afilado. 

Debe ser solo una cantidad pequeña de metal.
Hágalo en ambos bordes si el canto está muy afilado. Asegúrese de 
eliminar el filo de la manera más uniforme posible. Evite mellar la 
llanta.

PASO 5
Después de eliminar el canto afilado, pase la galga (Sección 13.g.ii. 
PASO 3) a lo largo del área del filo eliminado para comprobar si 
quedan partes afiladas.

Si todavía se corta la goma, repita los pasos anteriores para eliminar 
el canto afilado. Elimine siempre la cantidad mínima necesaria de 
material para eliminar el canto afilado.

PASO 6
Compruebe la altura del borde de la llanta con la galga de medición 
de desgaste de la ceja de borde para Llantas Alcoa® Wheels 
para asegurarse de que queda altura suficiente para sostener el 
neumático con seguridad. El PASO 2 de la Sección 13.g.ii. indica 
cómo se debe utilizar la galga. Pase la galga a lo largo de toda la 
circunferencia de la llanta y asegúrese de que ninguna parte de la 
ceja sea menor a la que la galga indica como aceptable. Si todo el 
borde está dentro de los límites de la galga de medición de desgaste 
de la ceja del borde de la llanta, la llanta podrá volver a ponerse en 
servicio.

PASO 7
Inspeccione siempre la llanta para detectar cualquier otra condición 
que pueda requerir la retirada del servicio. Consulte todos los 
párrafos de esta sección.

IMPORTANTE
Siga siempre los procedimientos de montaje seguros tal como se 
recomiendan en este manual y utilice una jaula para neumáticos o 
un dispositivo de retención aprobado cuando infle un ensamblaje 
neumático/llanta.

El desgaste de la ceja del borde de la llanta podría requerir el uso 
de contrapesos adhesivos para llantas si la ceja del borde no fuera 
suficiente para sujetar los contrapesos de clip.

AVISO
Utilice la galga de medición de desgaste de la ceja del borde para 
Llantas Alcoa® Wheels  exclusivamente para Llantas Alcoa® Wheels.

Cualquier tipo de soldadura de la ceja del borde de la llanta o 
de cualquier otra zona de una Llanta Alcoa® Wheels debilitará 
la llanta. Las llantas debilitadas o dañadas pueden provocar 
una separación explosiva del neumático y la llanta o el fallo de 
las llantas en el vehículo.

Las separaciones explosivas de los neumáticos y las llantas, o 
el fallo de estas en el vehículo, pueden causar lesiones graves 
o la muerte.

No intente nunca hacer ningún tipo de soldadura en ninguna 
superficie de una Llanta Alcoa® Wheels.

Advertencia

Volver a poner en servicio una llanta con una altura de borde 
insuficiente según la galga de medición de desgaste de la ceja 
del borde para Llantas Alcoa® Wheels puede provocar una 
separación explosiva de los neumáticos y las llantas.

Las separaciones explosivas de los neumáticos y las llantas 
pueden causar lesiones graves o la muerte.

Las llantas con una altura de borde menor a la indicada por la 
galga de medición de desgaste de la ceja del borde de llanta 
no tienen la altura suficiente para mantener el neumático en 
la llanta. Retire del servicio de forma inmediata y permanente 
cualquier llanta que tenga una altura del borde de la llanta 
insuficiente.

Advertencia

El calor excesivo causado por un incendio, el mal 
funcionamiento de los frenos, un fallo de la capacidad de 
carga de las llantas, un fallo del neumático u otras fuentes 
de calor podrían debilitar el metal y hacer que el ensamblaje 
neumático/llanta se separe de manera explosiva

La explosión de un ensamblaje neumático/llanta puede causar 
lesiones graves o la muerte.

Retire del servicio de forma inmediata y permanente cualquier 
llanta que haya estado sometida a un calor excesivo.

Advertencia
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Si se observa con frecuencia un desgaste excesivo de la ceja del 
borde de la llanta, considere utilizar Llantas Alcoa® Wheels con 
tratamiento Dura-Flange® para Llantas Alcoa® Wheels. Estas llantas 
han sido especialmente tratadas para reducir significativamente 
el desgaste de la ceja del borde de la llanta. Solo las llantas con 
tratamiento Dura-Flange® para Llantas Alcoa® Wheels tienen garantía 
para el desgaste de la ceja del borde de la llanta.
El tratamiento Dura-Flange® para Llantas Alcoa® Wheels ofrece 
una garantía de 24 meses para el desgaste que genera un canto 
afilado que pudiera requerir mantenimiento según lo indicado en 
la Sección 13.g.iii. Mantenimiento de la ceja del borde de la llanta / 
procedimientos de eliminación de cantos afilados.

AVISO
La garantía no cubre el desgaste ni la corrosión menor.
En las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento Dura-Flange® para 

Llantas Alcoa® Wheels no se puede llevar a cabo el reacondicio-
namiento de la ceja del borde de la llanta ni los métodos descritos en 
la Sección 13.g.iii. Mantenimiento de la ceja del borde de la llanta / 
procedimientos de eliminación de cantos afilados.

13.g.iv. Dura-Flange®

Fotografía 13-37 Desgaste y corrosión por picaduras aceptable
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13.h.i. Área de montaje 

Por lo general, las grietas en el área de montaje o disco están 
causadas por un par de apriete incorrecto (ver Secciones 10 y 11), 
una carga excesiva o un apoyo insuficiente (ver Sección 13.h.i.) del 
buje o del tambor de freno a la cara de montaje de la llanta. Retire la 
llanta de servicio de forma inmediata y permanente.

Está señal puede ser causa de uno de los siguientes factores, o de 
una combinación de los mismos:
•	 Sobrecarga, distribución desigual de la carga en los ejes y/o
•	 Fijación incorrecta, falta de herramientas de lubricación y/o
•	 Mantenimiento insuficiente (limpieza de las caras de contacto) y/o
•	 Aplicación/uso de herramientas no especificadas/no originales

Las imágenes de los ejemplos siguientes muestran grietas que 
comienzan en el área del disco. Causas posibles:
•	 Herramientas de sujeción o herramientas de montaje 

inadecuadas, consulte la Sección 11 (Fotografía 13-38)
•	 Par de apriete insuficiente, consulte las secciones 10 y 12 

(Fotografía 13-39)
•	 Diámetro inferior de la superficie de apoyo de la llanta (Fotografía 

13-40)
•	 Presencia de pintura, suciedad y corrosión en las áreas de contacto 

de la llanta y del buje durante el montaje (Fotografía 13-41)
•	 La superficie de apoyo no está plana (Fotografía 13-42)

Fotografía 13-38 Fotografía 13-39

Las llantas agrietadas o dañadas pueden fallar o desprenderse 
del vehículo.

Si las llantas fallan o se desprenden del vehículo pueden 
causar lesiones graves o la muerte.

Retire del servicio de forma inmediata y permanente las llantas 
con grietas o dañadas.

Advertencia

13.h.	 Inspección de llantas agrietadas o dañadas

Inspeccione las llantas para ver si tienen grietas o daños. Retire del 
servicio las llantas que estén, o que sospeche que estén, dañadas. 
Consulte las secciones siguientes como referencia.
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Círculo de perno 
Ø mm

Número de 
pernos

Tamaño de 
rosca

Disco (backup) 
ISO 4107 Ø mm

Disco (backup) 
SAE J694 Ø mm

Disco (backup) DIN 
74361-3 Ø mm

Disco (backup) 
recomendado por 

Howmet Ø mm

205 6 M18 x 1.5 250 - 251 245 - 250 250 245 - 251

245 6 M18 x 1.5 290 - 291 290 285 - 291

275 8 M20 x 1.5 320 - 321 315 - 320 320 315 - 321

275 8 M22 x 1.5 334 - 343 320 334 - 343

225 10 M22 x 1.5 270 273 - 279

335 10 M22 x 1.5 385 - 386 380 - 385 385 380 - 386

Diámetro del disco (backup) recomendado (consulte la Ilustración 13-43) aplicable al montaje guiado por buje de las Llantas Alcoa® Wheels:

Gráfico 13-44

Para un soporte adecuado del disco de la llanta, 
el contacto de la superficie del buje/tambor 
de la llanta debe ser liso y plano dentro del 
diámetro completo de apoyo de la llanta, según la 
recomendación de la tabla 13-44.

Inspeccione minuciosamente el área de contacto del buje/tambor de la llanta para 
detectar grietas u otros daños. Si se observan grietas en esta zona, retire la llanta del 
servicio de forma inmediata y permanente.

Fotografía 13-40

Fotografía 13-42

Ilustración 13-43

Fotografía 13-41

Disco (backup)

77

13



13.h.ii. Orificios de apriete

Si las llantas se aflojan, tanto las llantas guiadas por espárrago como las centradas por buje podrían dañarse.

Busque orificios de apriete alargados o tapados, así como espárragos y tuercas dañadas:
•	 En las llantas centradas por buje, busque daños en la cara de disco y marcas de rosca en el diámetro 
interior de los orificios de apriete.

•	 Un par de apriete excesivo en las llantas guiadas por espárrago también puede provocar daños en la zona 
del asiento de la tuerca.

Retire las llantas con orificios de apriete dañados del servicio de forma inmediata y permanente.

Fotografía 13-47 Fotografía 13-48

•	 Debido a que el área de contacto de los bujes en forma de estrella es reducida, es fundamental llevar a cabo una limpieza y 
mantenimiento adecuados del buje, la llanta y las herramientas de montaje.

•	 Según las recomendaciones de la Asociación Europea de Fabricantes de Llantas, EUWA, las llantas utilizadas en bujes en forma de 
estrella (ver Fotografía 13-46) deben inspeccionarse para detectar la presencia de grietas en la cara de fijación interior y exterior cada 
50 000 km.

•	 Si se detectan grietas, las llantas deberán retirarse del servicio de forma inmediata y permanente.

Advertencia

Fotografía 13-45
Buje circular

Fotografía 13-46
Buje en forma de estrella
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13.h.iii. Orificios de ventilación y área del disco

Inspeccione ambos lados del área de disco para comprobar si hay 
grietas en los orificios de ventilación.

Esta señal puede ser causa de uno de los siguientes factores, o de 
una combinación de los mismos:
•	 Sobrecarga, distribución desigual de la carga en los ejes y/o
•	 Fijación incorrecta, falta de herramientas de lubricación y/o
•	 Mantenimiento insuficiente (limpieza de las caras de contacto) y/o
•	 Aplicación/uso de herramientas no especificadas/no originales

Una carga de llanta excesiva puede dañar el orificio de ventilación. 
Una grieta que se origina en el orificio de ventilación puede 
expandirse en el área del disco.

Los impactos en el borde de la llanta o en el área del orificio de 
ventilación causados, por ejemplo, por una colisión con un bordillo u 
otros obstáculos pueden producir grietas que se propaguen entre los 
orificios de ventilación.

Retire las llantas dañadas del servicio de forma inmediata y 
permanente.

Fotografía 13-49

Fotografía 13-51

Fotografía 13-50
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13.h.iv. Área de llanta (centro hundido, área del orificio de la válvula y asientos del talón) 

Inspeccione toda el área de la llanta para comprobar si hay golpes, hendiduras o grietas.
Las grietas en el área del borde de la llanta suelen producirse por una sobrecarga de las 
llantas. Si se observa este tipo de daño en la llanta, Howmet Wheel Systems recomienda 
usar WorkHorse® para Llantas Alcoa® Wheels, o llantas con mayor capacidad de carga.

Consulte la Hoja de Especificaciones de Llantas Alcoa® Wheels para comprobar los 
números de pieza.

La fuga de aire puede deberse a grietas que atraviesen el centro hundido, alrededor del 
orificio de la válvula y en las áreas de los asientos del talón. Retire las llantas dañadas del 
servicio de forma inmediata y permanente.

Causas posibles de la presencia de grietas en el centro hundido:
•	 La llanta es demasiada estrecha para el neumático utilizado
•	 Exceso de carga o de inflado
•	 Daños en el borde de la llanta por corrosión
•	 Daños en la herramienta del neumático, ver Fotografía 13-52
•	 Daños causados por cuerpos extraños atascados entre la pinza de 

freno estática y la llanta que rota, ver Fotografía 13-55.

CENTRO HUNDIDO

Fotografía 13-53Fotografía 13-52

Fotografía 13-54 Fotografía 13-55
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ÁREA DEL ORIFICIO DE LA VÁLVULA

Fotografía 13-56

Fotografía 13-58

Fotografía 13-57

Fotografía 13-59

Posibles causas de grietas en el área del orificio de la válvula:

•	 Exceso de carga o de inflado 
•	 Corrosión, ver Sección 13.i.iii.
•	 Acabado rugoso en la superficie del orificio de la válvula
•	 Uso de válvulas no especificadas o no originales, consulte la Hoja de Especificaciones de las Llantas Alcoa® Wheels para comprobar las 

válvulas correctas
•	 Par de apriete excesivo de la tuerca de la válvula
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ASIENTOS DEL TALÓN

La presencia de grietas en el asiento del talón puede deberse a:
•	 Exceso de carga o de inflado
•	 Corrosión (ver Fotografía 13-61)
•	 Daño en la herramienta del neumático (ver Fotografías 13-62, 13-63)

El uso de cámaras internas en llantas sin cámara ocultará 
pequeñas fugas. Una fuga pequeña puede indicar que las 
llantas están agrietadas o dañadas, lo que puede provocar 
fallos en las mismas.

Los fallos en las llantas pueden provocar accidentes que 
pueden causar lesiones graves o la muerte.

No utilice nunca cámaras internas con Llantas Alcoa® Wheels 
sin cámara. Retire del servicio las llantas agrietadas o dañadas 
y deséchelas.

Advertencia

Fotografía 13-60

Fotografía 13-62

Fotografía 13-61

Fotografía 13-63
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Después de eliminar la corrosión:
•	 El diámetro del orificio del buje no debe exceder en más de 0.5 
mm (0.02 pulgadas) el diámetro del orificio del buje que se indica 
en la Hoja de Especificaciones de las Llantas Alcoa® Wheels. Retire 
del servicio las llantas con una corrosión excesiva en el orificio del 
buje.

•	 Cuando se mide el grosor, el disco de la llanta, entre las superficies 
de contacto de las llantas en montaje simple o doble, no puede ser 
inferior a 0.5 mm (0.02 pulgadas) del grosor del disco que se indica 
en la Hoja de Especificaciones de las Llantas Alcoa® Wheels.

Algunos ambientes pueden generar corrosión como, por ejemplo, 
el transporte de ganado o el transporte de productos alimentarios 
que requiere limpiezas frecuentes con desinfectantes. Algunos de los 
productos corrosivos más comunes son los compuestos de cloruro 
de calcio y cloruro de magnesio utilizados para derretir la nieve y las 
sustancias muy ácidas o alcalinas.

Si el aire utilizado para inflar los neumáticos sin cámara, o el 
neumático, o la propia llanta, no está seco, las áreas de la llanta como 
el centro hundido, el área del orificio de la válvula y los asientos 
del talón cubiertos por el neumático pueden sufrir una corrosión 
excesiva.

La corrosión del centro hundido, el área del orificio de la válvula y 
los asientos del talón (ver Sección 13.h.iv.), y del orificio del buje a 
menudo se debe a humedad atrapada.

La corrosión leve debe eliminarse minuciosamente con un cepillo 
de alambre y el neumático se debe montar con un lubricante para 
neumáticos que no contenga agua ni metales.
Retire del servicio cualquier llanta que presente una corrosión 
excesiva.

La decoloración en la parte de la llanta cubierta por el neumático es 
un indicador de humedad atrapada. Ver Fotografías 13-64 y 13-65.

13.i.	 Corrosión 

Fotografía 13-64 Fotografía 13-65

13.i.i. Corrosión en el orificio del buje y el disco de la llanta o la cara de montaje

Hoja de Especificaciones de Llantas 
Alcoa® Wheels:

Fotografía 13-66 Fotografía 13-67
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13.i.ii. Corrosión en el centro hundido

Fotografía 13-68 Fotografía 13-69

La corrosión en el centro hundido puede ser el resultado de:
•	 Humedad atrapada (ver Fotografía 13-68)
•	 Uso de equilibradores o sellantes de neumáticos líquidos (ver Fotografía 13-69)

Fotografía 13-70

El uso de equilibradores o sellantes líquidos de neumáticos en las Llantas Alcoa® Wheels puede causar una corrosión extremadamente 
rápida en la superficie del borde de la llanta.

Las llantas excesivamente corroídas no son adecuadas para el servicio.

El reemplazo de las Llantas Alcoa® Wheels corroídas debido al uso de equilibradores o sellantes líquidos no está cubierto por la garantía 
limitada de Howmet Wheel Systems.

Precaución
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13.i.iii. Corrosión en el área del orificio de la válvula

•	 El uso de equilibradores o sellantes líquidos de neumáticos en las Llantas Alcoa® Wheels puede causar una corrosión extremadamente 
rápida en el área del orificio de la válvula.

•	 Las llantas con una corrosión excesiva en los orificios de la válvula no son aptas para el servicio.
•	 El reemplazo de las Llantas Alcoa® Wheels corroídas debido al uso de equilibradores o sellantes líquidos no está cubierto por la 

garantía limitada de Howmet Wheel Systems.

Precaución

Fotografía 13-71

Fotografía 13-73

Fotografía 13-75

Fotografía 13-72

Fotografía 13-74

Fotografía 13-76

La corrosión en el área del orificio de la válvula puede ser el resultado de:
•	 Humedad atrapada
•	 Uso de pasta de montaje de neumáticos para lubricar la válvula
•	 Uso de equilibradores o sellantes líquidos para llantas
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13.j.	 Inspección frecuente y eliminación de la corrosión

Además de las recomendaciones proporcionadas en la Sección 14 
Cuidado y Mantenimiento, de este manual, para garantizar una vida 
útil segura y fiable, se requiere un adecuado mantenimiento de las 
llantas de aluminio.

La limpieza frecuente de las llantas de aluminio y la eliminación de la 
corrosión no solo mejorará la apariencia del vehículo, sino que, más 
importante aún, también contribuirá a un funcionamiento seguro y 
fiable del vehículo durante toda la vida útil de la llanta.

Las Llantas Alcoa® Wheels semipulidas, con Pulido Espejo y LvL ONE® 
para Llantas Alcoa® Wheels no llevan recubrimiento. El aluminio 
sin revestimiento o sin superficie tratada y la aleación altamente 
resistente a la corrosión que se utiliza para las Llantas Alcoa® Wheels 
reducen la oxidación al mínimo. Si las llantas no se limpian con 
frecuencia, puede acumularse corrosión en todas las superficies.

Las Llantas Alcoa® Wheels Dura-Bright® tienen un tratamiento de 
superficie que las protege frente a la oxidación. A la lo largo de la vida 
útil, el tratamiento puede sufrir daños o erosión. 

NOTA
La superficie interior de las llantas Dura-Bright® para Llantas Alcoa® 
Wheels no reversibles no tiene tratamiento de superficie.
 
IMPORTANTE
Si se produce oxidación, la corrosión se irá acumulando.
Si las llantas no se limpian de manera frecuente, la acumulación 
excesiva de corrosión puede contribuir a fallos en las llantas por la 
formación o la rápida expansión de grietas capilares. 

La acumulación excesiva de corrosión debe eliminarse en cada 
inspección periódica del vehículo, antes de volver a poner en servicio 
las llantas o en cada cambio o reparación de neumáticos.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO (disco de llanta y 
buje o tambor):

Después de la limpieza de las superficies de contacto, el área del 
disco (orificio de apriete) de la llanta y el área de montaje del 
buje deben estar secas, limpias, lisas y planas antes del montaje.

Consulte la Sección 10.a. Preparar la instalación de la llanta

Los utensilios abrasivos utilizados en estas fotografías están 
disponibles a través de los distribuidores autorizados de Llantas 
Alcoa® Wheels con la siguiente referencia: discos de púas Bristle Disc 
para Llantas Alcoa® Wheels.

Para obtener la documentación, póngase en 
contacto con Howmet Wheel Systems o visite la 
página web

LIMPIEZA DE LAS ZONAS QUE NO HACEN CONTACTO:

Para obtener más información sobre el cuidado y mantenimiento 
de las superficies no tratadas (semipulidas, con Pulido Espejo y 
LvL ONE® para Llantas Alcoa® Wheels) y Llantas Alcoa® Wheels 
con tratamiento de superficie Dura-Bright®, consulte las páginas 
siguientes en la Sección 14, de este manual.

Fotografía 13-77 Fotografía 13-78 Fotografía 13-79

Fotografía 13-80
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14.	 Cuidados y mantenimiento

14.a.	 Mantenimiento frente a la corrosión de llantas semipulidas, con Pulido Espejo y 
Lvl ONE® para Llantas Alcoa® Wheels (llantas sin tratamiento de superficie Dura-
Bright® para Llantas Alcoa® Wheels)

Limpieza frecuente

Limpie las llantas de manera frecuente con vapor o agua a presión.
No utilice limpiadores ácidos o alcalinos agresivos. No utilice ácido 
fluorhídrico. No utilice productos abrasivos para limpiar o pulir 
Llantas Alcoa® Wheels.

Estas llantas se identifican mediante el logotipo azul de Alcoa® Wheels en la pegatina:

La siguiente información hace referencia a las Llantas Alcoa® Wheels 
sin tratamiento de superficie Dura-Bright®. Consulte la Sección 14.b. 
para obtener instrucciones específicas para el cuidado y la limpieza 
de Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de superficie Dura-Bright®.

Para Llantas Alcoa® Wheels semipulidas, con Pulido Espejo y con 
acabado LvL ONE®:
1.	 Limpie las llantas frecuentemente con vapor o agua a presión. El 

uso de un detergente suave acelerará el proceso de limpieza. No 
utilice limpiadores ácidos o alcalinos agresivos. No utilice ácido 
fluorhídrico.

2.	 Cuando se desmontan los neumáticos, se debe limpiar e 
inspeccionar toda la llanta. Consulte las Secciones 5, 6 y 13. 

Con la ayuda de un disco de púas Bristle Disc para Llantas 
Alcoa® Wheels o un cepillo de alambre, elimine la suciedad y 
la contaminación del lado del neumático de la llanta. No utilice 
discos de púas Bristle Disc para Llantas Alcoa® Wheels ni un 
cepillo de alambre para eliminar la suciedad y la 
corrosión de la superficie de la llanta. Los discos 
de púas Bristle Disc para Llantas Alcoa® Wheels 
pueden obtenerse a través de los distribuidores 
autorizados de Llantas Alcoa® Wheels.  
 

3.	 Para mantener el aspecto original de sus 
Llantas Alcoa® Wheels, se recomienda realizar los siguientes 
tratamientos:
a)	 Después de instalar llantas nuevas y antes de usar el 

vehículo, use el cepillo ALbrush para Llantas Alcoa® Wheels o 
un cepillo de fibra suave para lavar las superficies visibles de 
la llanta con un detergente suave y agua caliente.

b)	 Aclare bien con agua limpia.
c)	 Seque la llanta para evitar manchas de agua.
d)	 Limpie sus Llantas Alcoa® Wheels cada semana para 

mantener su aspecto.

Utilice ALclean® y ALpolish® para Llantas Alcoa® Wheels de 
Howmet Wheel Systems

Las Llantas Alcoa® Wheels con semipulido, con Pulido Espejo 
y con acabado LvL ONE® para Llantas Alcoa® Wheels no llevan 
recubrimiento. La aleación altamente resistente a la corrosión 
que se utiliza para las Llantas Alcoa® Wheels reduce la oxidación al 
mínimo. Mantener el brillo original de las llantas es fácil con ALclean® 
y ALpolish® para Llantas Alcoa® Wheels. Un mantenimiento regular 
y frecuente mantendrá sus llantas brillantes y relucientes durante 
años.

Consulte la Sección "Como realizar la limpieza" en 
nuestra página web como referencia:

Fotografía 14-1 Fotografía 14-2

Fotografía 14-3 Fotografía 14-4

87

14

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/como-limpiar.asp
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp


14.b.	 Mantenimiento y limpieza de llantas con tratamiento de superficie Dura-Bright® 
XBR® para Llantas Alcoa® Wheels y Dura-Bright® EVO para Llantas Alcoa® Wheels

Estas llantas se identifican por el logotipo Alcoa® Wheels en la 
pegatina, que es negro para Dura-Bright® XBR® para Llantas Alcoa® 
Wheels o negro y verde para Dura-Bright® EVO para Llantas Alcoa® 
Wheels. 

El número de pieza de las llantas con tratamiento de superficie 
Dura-Bright® para Llantas Alcoa® Wheels tiene la extensión DB o DD. 
Consulte la Sección 4.d.

Ultra ONE® EVDURA-BRIGHT®

Las llantas con tratamiento Dura-Bright® para Llantas Alcoa® Wheels 
son fáciles de limpiar y mantienen el color y el brillo si se les da el 
mantenimiento adecuado.

Las llantas con tratamiento Dura-Bright® para Llantas Alcoa® Wheels 
se mantienen mejor con Dura-Bright® Wheel Wash® para Llantas 
Alcoa® Wheels que con un detergente estándar para coches o un 
detergente de Ph casi neutro.

Si las manchas y la suciedad pegadas a la superficie no se eliminasen 
solo con agua fría, inténtelo con agua caliente y pase una toalla 
suave o gamuza. Si las manchas y la suciedad no se despegan, 
utilice Dura-Bright® Wheel Wash® para Llantas Alcoa® Wheels o agua 
caliente y un detergente suave con una máquina de lavado de alta 
presión.

Diluya siempre el detergente siguiendo las recomendaciones del 
fabricante; no utilice nunca detergentes directamente sin diluirlos en 
agua.

Dura-Bright® Wheel Wash para Llantas Alcoa® Wheels está 
disponible a través de los distribuidores autorizados de 
Llantas Alcoa® Wheels. 

Consulte la Sección "Como realizar la limpieza" en nuestra 
página web como referencia:

IMPORTANTE

Las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento Dura-Bright® NO deben pulirse con 
productos de pulido o ALpolish.

Fotografía 14-5

Fotografía 14-8

Fotografía 14-6 Fotografía 14-7
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IMPORTANTE

No utilice productos ácidos o alcalinos agresivos en llantas con tratamiento de 
superficie Dura-Bright®.

El ácido fluorhídrico (HF) no debe utilizarse nunca en llantas con tratamiento de 
superficie Dura-Bright® .

El valor del pH del limpiador se puede encontrar en la MSDS (hoja de datos de 
seguridad de material, por sus siglas en inglés). Si el limpiador no está diluido, 
consulte a su proveedor de productos de limpieza para determinar los niveles de pH 
y la disolución.

La fotografía muestra un ejemplo de cómo comprobar el valor del pH con tiras 
indicadoras de pH (ver Fotografía 14-9).

NOTA 

Dura-Bright® Wheel Wash para Llantas Alcoa® Wheels puede utilizarse sin diluir.

Fotografía 14-9

IMPORTANTE

El tratamiento de superficie Dura-Bright® permite una limpieza eficaz de las llantas con productos de limpieza suaves y respetuosos con el 
medio ambiente, que conservan fácilmente su aspecto y brillo.

Los productos de limpieza profesionales para vehículos comerciales, proveedores de servicios de lavado de vehículos fijos y móviles pueden 
contener y utilizar componentes ácidos y alcalinos agresivos que pueden dañar el tratamiento de superficie Dura-Bright®.

Antes de limpiar las llantas con tratamiento de superficie Dura-Bright®, se recomienda comprobar y valorar lo siguiente con el fabricante o 
proveedor de servicios:
1.	 Componentes químicos contenidos en los productos utilizados según la hoja de datos de seguridad del material (MSDS).
2.	 Disolución del (los) producto(s) con agua limpia o valor del pH.
3.	 Temperatura de la superficie de la llanta y de los componentes de acoplamiento.
4.	 Tiempo de exposición recomendado para utilizar de forma segura y eficaz el (los) producto(s) para limpiar la superficie.

NOTA

Los limpiadores que se pueden utilizar con seguridad en ventanas, paneles pintados y carrocería se pueden usar en las Llantas Alcoa® Wheels 
con tratamiento de superficie Dura-Bright®. Consulte las recomendaciones en esta sección. En caso de duda, póngase en contacto con Howmet 
Wheel Systems.
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Consulte la Sección 14.b.i para saber cómo limpiar las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de superficie Dura-Bright® XBR® para Llantas 
Alcoa® Wheels y Dura-Bright® EVO en 5 pasos.

Fotografía 14-12

Fotografía 14-14

Fotografía 14-13

Fotografía 14-10 Fotografía 14-11

Ejemplos de llantas con tratamiento de superficie Dura-Bright® expuestas a limpiadores agresivos. Ver Fotografías 14-10 y 14-14.
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14.b.i.	 Mantenimiento y limpieza de Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de 
superficie Dura-Bright® XBR® para Llantas Alcoa® Wheels y Dura-Bright® EVO 
en 5 pasos.

PASO 1
Antes de empezar a limpiar, espere a que las llantas se enfríen hasta 
alcanzar una temperatura inferior a 35°C (95°F).

PASO 2
Lave las llantas minuciosamente para eliminar toda suciedad y otros 
residuos visibles. Enjuagar las llantas con agua ayuda a prevenir los 
arañazos y la abrasión. Utilice una manguera o lavado a presión para 
eliminar la suciedad, arena, etc.

PASO 3
Utilice Dura-Bright® Wheel Wash® para Llantas Alcoa® Wheels sin 
diluir para Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento Dura-Bright®, un 
detergente estándar para coches o un detergente común (pH casi 
neutro). Añada el detergente para coches o un detergente suave (p. 
ej. lavavajillas líquido común) al agua en la proporción especificada 
antes de aplicarlo en las llantas.
•	 No utilice limpiadores ácidos o alcalinos agresivos. 
•	 No utilice ácido fluorhídrico (HF).

PASO 4
Limpie las llantas. Aplique abundante Dura-Bright® Wheel Wash® 
para Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento Dura-Bright®, jabón 
o detergente sobre la superficie de la llanta con el cepillo ALbrush 
para Llantas Alcoa® Wheels o un cepillo de fibras suaves. No utilice 
herramientas abrasivas ni estropajos (p. ej. , 3M Scotch-Brite®).

PASO 5
Aclare las llantas minuciosamente con agua limpia y retire todos los 
restos de jabón y suciedad. Para secar las llantas, utilice un paño 
suave sin residuos.

Fotografía 14-15

Fotografía 14-16

Fotografía 14-17

Fotografía 14-18

Fotografía 14-19
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1. Condiciones habituales que no requieren procedimientos especiales

Las Llantas con tratamiento Dura-Bright® para Llantas Alcoa® Wheels 
se pueden mantener limpias con Dura-Bright® Wheel Wash® para 
Llantas Alcoa® Wheels, agua y jabón o lavándolas con un detergente 
ácido suave que se pueda utilizar con seguridad en las superficies 
pintadas del vehículo.

Cómo realizar la limpieza:

Productos para la limpieza: 

14.b.ii.	 Cuidado adicional y consejos para Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de 
superficie Dura-Bright® XBR® y Dura-Bright® EVO para Llantas Alcoa® Wheels.

Una vez que estén en servicio, las Llantas Alcoa® Wheels con 
tratamiento de superficie Dura-Bright® pueden sufrir mellas o 
arañazos por la gravilla de la carretera y/o daños mecánicos. En el 
caso de que esto ocurra, continúe el lavado y la limpieza siguiendo 
las instrucciones indicadas en la Sección 14.b.i.

El área de montaje de las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de 
superficie Dura-Bright® puede sufrir arañazos, decoloración u otros 
daños cuando se montan contra otra llanta, un buje o tambor. 

Puede proteger la superficie de montaje con Discmates para Alcoa® 
Wheels u otras juntas de protección de nailon.

AVISO
Para el mantenimiento de las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento 
de superficie Dura-Bright® que han estado y están expuestas 
a daños, marcas de manipulación, huellas de uso, erosión y 
decoloración del tratamiento de superficie Dura-Bright®, consulte los 
apartados 2. y 3 de esta Sección o póngase en contacto con: 

Centro de Atención al Cliente de 
Howmet Wheel Systems:

2. Condiciones que pueden requerir mantenimiento adicional

Marcas de manipulación, huellas de uso
Las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de superficie Dura-Bright® 
para Llantas Alcoa® Wheels con marcas de manipulación o huellas de 
uso (p. ej. arañazos, rasguños, abolladuras y hendiduras) acumulan 
el polvo del freno de disco en las zonas donde se haya perdido 
el tratamiento Dura-Bright® para Llantas Alcoa® Wheels. Estas 
superficies aparentarán no haber sido tratadas con Dura-Bright® 
para Llantas Alcoa® Wheels.

Fotografía 14-20 Fotografía 14-21
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Erosión

Las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de superficie Dura-Bright® 
utilizadas en vehículos que transitan por carreteras de grava o de 
asfalto en las que arena, piedras u otros materiales deterioren el 
tratamiento Dura-Bright®, irán perdiendo gradualmente la capa de 
tratamiento Dura-Bright®. 

Debido a la falta de cobertura completa del tratamiento de superficie 
Dura-Bright®, las superficies mostrarán oxidación o una acumulación 
gradual de polvo del freno de disco en el área del borde de la llanta.

Decoloración

Las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento de superficie Dura-Bright® 
montadas sobre ejes con frenos de disco pueden llegar a sufrir un 
proceso de decoloración gradual a lo largo del tiempo. Especialmente 
en los ejes delanteros, las llantas acaban presentando un velo de 
color marrón, dorado o cobre alrededor de los orificios de ventilación 
en función del sentido de rotación. Esta decoloración está causada 
por las sustancias generadas por las pastillas del freno de disco al 
frenar.

Las condiciones mencionadas anteriormente pueden aparecer 
después de un período invernal o después de un largo período 
sin mantenimiento. Se recomienda limpiar frecuentemente con 
Dura-Bright® Wheel Wash® para Llantas Alcoa® Wheels, agua y jabón 
o con un limpiador ácido suave.

3. Prácticas de mantenimiento adicionales

•	 Las llantas o partes de las llantas que presentan alguna(s) de 
las condiciones descritas anteriormente pueden necesitar 
mantenimiento adicional.

•	 Se recomienda el uso de ALclean con el cepillo ALbrush para 
eliminar el polvo de los frenos de disco, la corrosión o la 
decoloración, de la misma manera que en las superficies normales 
sin tratamiento.

•	 El uso de Alclean no afectará al tratamiento Dura-Bright® siempre 
que se limite el número de ocasiones en el que se utiliza durante 
un período determinado.

Estos casos, es decir, las marcas de manipulación, las huellas de uso, la erosión y/o la decoloración, no están cubiertas por la garantía.
La corrosión filiforme (líneas en forma de gusano o hilo por debajo del tratamiento de superficie protector causadas por daños en el 
tratamiento de superficie) y la formación de burbujas o descamación debido a la pérdida de adherencia del tratamiento de superficie 
está garantizada por un período de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.
Consulte la Sección 2, "Garantía Limitada".

Precaución

Fotografía 14-22

Fotografía 14-24

Fotografía 14-23
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ATENCIÓN

Lea las instrucciones de seguridad que 
figuran en la etiqueta de la botella de 1 litro o 
en las latas de 5 o 25 litros de ALclean.

Las hojas de datos de seguridad del material 
están disponibles a través del enlace 'Datos 
de seguridad (MSDS)' en la parte inferior de la 
sección de Limpieza de la página web:

Fotografía 14-26
Cepillo de fibras suaves ALbrush2 

Fotografía 14-25 
Botella de 1 litro de ALclean

ALclean y ALbrush2 están disponibles a través de los distribuidores 
autorizados de Llantas Alcoa ® Wheels.

Procedimiento:

1.	 Deje que las llantas se enfríen antes de limpiarlas. La 
temperatura recomendada de las llantas debe ser inferior a 35°C 
o 95°F.

2.	 En caso de haberlos, retire todos los capuchones de las tuercas.
3.	 Elimine minuciosamente todo el polvo y la arena con agua con 

la ayuda de una manguera o una máquina de lavado de alta 
presión. No seque la llanta.

4.	 Utilice una cantidad limitada, 100 ml (3,45 fl) de ALclean sin diluir 
con la ayuda del cepillo Albrush o de un cepillo de fibras suave, y 
cepille suavemente la llanta 2 o 3 veces con descansos cortos de 
2 o 3 minutos en total.

5.	 Aclare la llanta con abundante agua fría o tibia.
6.	 Repita los pasos 4 y 5 hasta eliminar el polvo de los frenos de 

disco, la corrosión y/o la decoloración.
7.	 Cuando la llanta esté seca, vuelva a colocar los capuchones de las 

tuercas.

Para la limpieza periódica de las llantas con tratamiento Dura-Bright®, 
siga utilizando Alcoa Dura-Bright® Wheel Wash® para Llantas Alcoa® 
Wheels o agua y jabón con la frecuencia indicada en la Sección 14.b.i.

Realice el mantenimiento adicional con ALclean tal como se describe 
en los pasos 1 a 7 en contadas ocasiones.

94

14

https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/limpieza.asp


14.c.	 Mantenimiento de las llantas con tratamiento Dura-Flange®

Estas llantas se pueden identificar por las letras "DF" o "DD" después 
del P/N de 6 dígitos. Consulte la Sección 4.d.
Las llantas con tratamiento Dura-Flange® tienen pegatinas con 
el logo azul de Llantas Alcoa® Wheels (DF) o con el logo negro de 
Llantas Alcoa® Wheels y dos pegatinas adicionales con la mención 
Dura-Flange® Rim Wear Protected.

1.	 Las llantas con tratamiento de la ceja del borde Dura-Flange® 
tienen un periodo de garantía de 24 meses que cubre los 
cantos afilados generados por el desgaste que podrían requerir 
mantenimiento.

2.	 La garantía no cubre el desgaste ni la corrosión menor. Consulte 
la Sección 13.g.iv.

3.	 En las Llantas Alcoa® Wheels con tratamiento Dura-Flange® no se 
puede llevar a cabo el reacondicionamiento de los cantos ni los 
métodos descritos en la Sección 13.g.iii..

La superficie de las llantas con tratamiento Dura-Flange® puede 
limpiarse siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 14.a. 
para llantas sin tratamiento de superficie (DF) o en la Sección 14.b. 
para llantas con tratamiento de superficie Dura-Bright® (DD).

Fotografía 14-27
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Identificación de llantas fuera de servicio y prácticas adecuadas 
de eliminación y reciclaje

Las Llantas Alcoa® Wheels están fabricadas con aluminio. El aluminio 
es reciclable casi al 100 %.

Llantas fuera de servicio

Las llantas deben retirarse del servicio cuando la inspección revele 
condiciones de fuera de servicio que hacen que una llanta ya no se 
pueda reparar. Condiciones tales como grietas, corrosión, orificios 
de apriete tapados y cejas del borde desgastadas son ejemplos de 
condiciones que pueden hacer que una llanta se retire de servicio. 
Consulte la Sección 13 (Llantas en servicio) de este manual o la Guía 
de usuarios de cejas y llantas RP222 del Consejo de Tecnología 
y Mantenimiento (TMC) para ver ejemplos de llantas que deben 
retirarse de servicio.

Prácticas adecuadas de eliminación y reciclaje

Cumpla con la normativa ambiental local, estatal y nacional con 
respecto a las llantas fuera de servicio. Howmet le recomienda 
encarecidamente que recicle las llantas que ya no se puedan reparar. 
Antes de ofrecer las Llantas Alcoa® Wheelsa una empresa de reciclaje 
adecuada:

•	 Haga que la llanta quede permanentemente inservible sin 
posibilidad de reparación perforando el sello de fecha o usando un 
soplete para cortar una ranura en la ceja del borde del lado abierto 
de la llanta.

•	 Elimine, raye o haga ilegible el número de serie, el código de fecha 
y el número de pieza.

•	 Retire las válvulas, los sensores del monitor de presión de los 
neumáticos (TPMS), los contrapesos de equilibrado y otros 
componentes. Siga la normativa ambiental local, estatal y nacional 
para eliminar estos componentes.

La Comisión Europea considera todas las Llantas Alcoa® Wheels 
(números de pieza y acabados) como residuos no peligrosos por lo 
que pueden eliminarse y reciclarse.

Gracias por contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad en todo el 
mundo al devolver las Llantas Alcoa® Wheels a la cadena de reciclaje, 
lo que reduce los residuos en los vertederos y genera nuevas 
oportunidades para usar el aluminio.

Fotografía 15-1

15.	 Llantas fuera de servicio
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1616.	 Glosario de términos frecuentes y factores de 
conversión

16.a.	 Glosario de términos frecuentes

15° el ángulo de la superficie del talón del neumático y de los 
asientos del talón de la llanta tal y como se utiliza para neumáticos 
sin cámara y llantas para vehículos de servicio medio y pesado.

TUERCA DE BORDE DE UNA PIEZA - Combinación de arandela 
y tuerca de una pieza. No se recomienda para ninguna de las 
aplicaciones de Llantas Alcoa® Wheels

TUERCA DE BORDE DE 2 PIEZAS - Combinación de arandela y tuerca 
de dos piezas utilizada para asegurar las llantas guiadas por buje.

CÁMARA DE AIRE - Espacio entre el neumático y el borde de la llanta.

ASIENTO DEL TALÓN - Superficie del borde de la llanta (2x) donde se 
asienta el neumático (ver Ilustración 16-1).

CÍRCULO DE PERNO - Círculo definido por la conexión de los centros 
de los orificios de apriete (orificios de montaje) de una llanta, la 
dimensión del diámetro se expresa en milímetros o en pulgadas (ver 
Ilustración 16-1).

Orificio roscado u orificios de apriete u orificios de montaje - Orificios 
en el disco de la llanta a través de los cuales pasan los pernos 
(espárragos).

ORIFICIO CENTRAL - Ver “ORIFICIO DEL BUJE” (ver Ilustración 16-1).

LADO CERRADO - La cara del disco, lado superior o lado bonito de 
una llanta que se puede montar en montaje doble. Ver también 
LADO ABIERTO.

DC - Abreviatura de drop centre (centro hundido en inglés) Ver 
“CENTRO HUNDIDO” (ver Ilustración 16-1).

ÁREA DEL DISCO - Parte vertical de la llanta que soporta la ceja y está 
conectada/orientada al buje o al disco de la otra llanta en caso de 
montaje doble (ver Ilustración 16-1).

DISCMATES PARA ALCOA® WHEELS - (junta de llanta) Junta de 
protección de nailon que discurre entre el buje o el tambor de freno y 
la llanta y/o entre dos llantas para ayudar a reducir la corrosión.

LLANTA DE DISCO - Ensamblaje de una pieza (forjada) o de dos 
piezas (soldadas) formado por un disco y un borde de la llanta.

DOT - Siglas de Department of Transportation (Departamento de 
Transporte), departamento del gabinete federal del Gobierno de los 
EE. UU. encargado del transporte.

CENTRO HUNDIDO - Fondo de llanta o porción central del borde 
de la llanta que permite el ajuste de un neumático sin cámara (ver 
Ilustración 16-1).

LLANTA DOBLE - Cualquier llanta que se pueda acoplar del lado del 
disco con una llanta similar, resultando en un ensamblaje de llanta 
doble interior y exterior. Ver también LLANTA SIMPLE.

ET - Abreviatura del término alemán Einpresstiefe. Inscripción común 
en llantas de acero. Término alemán para bombeo (offset). Ver 
BOMBEO.

fl oz - Abreviatura de fluid ounces (onzas líquidas), medida de 
volumen de líquido.

FMVSS - Siglas en inglés de Federal Motor Vehicle Safety Standards 
(EE.UU.)

PIES-LIBRAS / NEWTON METROS - Medida del par de apriete 
aplicado a una tuerca o a otra pieza. Se puede medir con una llave 
dinamométrica.

ft-lbs. Abreviatura de foot-pounds (pie-libras), medida de par de 
apriete

HDS o MITAD DEL ESPACIO DOBLE - Siglas en inglés de Half Dual 
Spacing (medio espacio doble), medida utilizada para llantas en 
montaje doble. La mitad de la distancia entre las dos líneas centrales 
de un ensamblaje llanta / neumático doble. La dimensión coincide 
con la dimensión OUTSET (ver Ilustración 16-1).

HMA - Siglas de Halber Mittenabstand. Término alemán para mitad 
del espacio doble, ver “HDS” (ver Ilustración 16-1).

ORIFICIO DEL BUJE - Orificio central de una llanta de disco cuyo 
diámetro se expresa en milímetros o pulgadas (ver Ilustración 16-1).

MONTAJE DE GUIADO POR BUJE - Sistema de montaje de llanta en 
el que se utiliza el buje para centrar la llanta (en montaje simple) o 
ambas llantas (en montaje doble) y tuercas de borde de dos piezas 
para asegurar la(s) llanta(s).

in. - Abreviatura en inglés de inches (pulgadas), medida de distancia. 
1 pulgada equivale a 25,4 mm.

TUERCA DE AMARRE INTERIOR - Tuerca utilizada para montar la 
llanta interior en un sistema de llanta ajustado por espárrago de 
montaje doble. No aplicable a las llantas centradas por buje.

BOMBEO u OFFSET - Distancia de la superficie de montaje de la llanta 
a la línea central del borde de la llanta cuando la línea central está 
situada en el interior de la superficie de montaje. Medida utilizada 
para montajes de llanta simple. Se expresa en milímetros o pulgadas 
(ver Ilustración 16-1).

kg - Abreviatura de kilogramo, medida de peso que equivale a 1000 
gramos.
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kPa - Abreviatura de kilopascal. 100 kPa equivalen a 1 bar (medida de 
presión).

lb - Abreviatura de libra, medida de peso.

TUERCA DE MANGA LARGA - Tuerca de manga (modificada) con una 
manga de extensión larga para asegurar las llantas de montaje doble 
(ver también TUERCA DE MANGA CORTA).

INFLADO MÁXIMO - Cantidad máxima de presión de aire permitida, 
medida a temperatura ambiente (frío), aproximadamente 20° C 
(Celsius) o 68° F (Fahrenheit).

mililitro - ml, 1000 mililitros equivalen a 1 litro, medida de volumen 
de líquido.

mm - Abreviatura de milímetros. 1000 mm equivalen a 1 metro.

CARA DE MONTAJE - Área del disco, área de montaje, diámetro de 
la superficie de apoyo, parte de la cara de la llanta que entra en 
contacto con el buje o el tambor de freno o con la llanta adyacente 
en caso de montaje doble (ver gráfico 16-1). 

NEWTON METROS/PIE-LIBRAS - Medida del par de apriete 
aplicado a una tuerca o a otra pieza. Se puede medir con una llave 
dinamométrica.

Nm - Abreviatura de Newton metros, medida de par de apriete. 

OFFSET – también denominado BOMBEO, ver BOMBEO y OUTSET 
(ver gráfico 16-1).

LADO ABIERTO - Lado de la llanta opuesto a la cara del disco. Lado 
profundo de una llanta que se puede montar en montaje doble. Ver 
también LADO CERRADO.

TUERCA DE AMARRE EXTERNA - Tuerca utilizada para asegurar la 
llanta fijada por el espárrago externo en un par de llantas de montaje 
doble y enroscada en la tuerca de manga interna. No aplicable a las 
llantas centradas por buje.

OUTSET - Distancia desde la superficie de montaje de la llanta hasta 
la línea central del borde de la llanta cuando esta está montada 
fuera del buje. Esta dimensión coincide con la MITAD DEL ESPACIO 
DOBLE. Ver "HDS" y "HMA". Se expresa en milímetros o pulgadas (ver 
Ilustración 16-1).

PCD - siglas de Pitch Circle Diameter (diámetro circular de paso), 
medida del diámetro de la circunferencia imaginaria dibujada por el 
centro de todos los orificios de apriete de la llanta. Ver CÍRCULO DE 
PERNO.

GUÍA DE CENTRADO o TACO/ESPIGA - Superficies/piezas elevadas en 
un buje utilizadas para centrar una llanta centrada por buje.

LIBRA - símbolo lb, medida de peso.

PSI - Abreviatura de pounds per square inch (libras por pulgada 
cuadrada), medida de presión.

REVERSIBLE - Término aplicado a la llanta de disco que se puede 
revertir en el buje sin cambiar la posición de la línea central del 
neumático.

LÍNEA CENTRAL DEL BORDE DE LA LLANTA - Línea del eje radial de la 
llanta que discurre a través del punto medio entre los bordes de la 
llanta.

CEJA DEL BORDE DE LA LLANTA - Parte del borde de la llanta que 
se extiende por encima del asiento del talón y sostiene el talón del 
neumático.

BORDE DE LA LLANTA - Parte de la llanta que da soporte al 
neumático.

TOPE DE SEGURIDAD - Parte pequeña e integral que sobresale de la 
llanta, situada en el extremo inferior de un asiento del talón cerca del 
centro hundido. Evita que el talón de la llanta se deslice en el centro 
hundido de la llanta cuando los neumáticos tienen baja presión o se 
desinflan (ver Ilustración 16-1).

TUERCA DE MANGA CORTA - Tuerca de manga modificada con una 
manga de extensión corta para asegurar la llanta de montaje simple. 
Ver también TUERCA DE MANGA LARGA.

LLANTA SIMPLE - Llanta montada en montaje simple, o cualquier 
llanta que no se pueda acoplar del lado del disco con otra llanta. Ver 
también LLANTA DOBLE.

ESPÁRRAGOS - Pernos enroscados que se extienden desde la 
superficie del buje con las que están aseguradas las llantas mediante 
tuercas (ver ilustración 16-1).

ESPÁRRAGO FIJADO, MONTAJE DE ASIENTO DE BOLA - Sistema de 
montaje de llanta en el que se utilizan los espárragos y las tuercas 
de los asientos de bola esférica para centrar y asegurar la llanta. No 
aplicable a las llantas centradas por buje.

PAR DE APRIETE - Cantidad de fuerza utilizada para apretar las 
tuercas de amarre. Normalmente se expresa en Newton-metros o 
pie-libras y se mide con una llave dinamométrica. Medida del par de 
apriete. 

TPMS - Siglas de Tyre Pressure Monitoring System (Sistema de 
Control de Presión de Neumáticos), sistema electrónico diseñado 
para controlar la presión del aire en el interior de los neumáticos de 
los vehículos.

TALONES DEL NEUMÁTICO - Partes del neumático que se asientan en 
los asientos de los talones de la ceja de la llanta.
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Common wheel terms

Dual spacing

Wheel outset
(O�set)

Wheel inset
(HDS, HMA)

Hub bore
Bolt circle

Rim centreline Rim centreline

Orificio del 
buje

Círculo de 
perno

16.b.	 Términos frecuentes

Ilustración 16-1

16.c.	 Factores de conversión

Pulgadas a milímetros 
Pulgadas x 25.4 = Milímetros

Milímetros a pulgadas
Milímetros x 0.03937 = pulgadas

Mililitros a onzas líquidas (UK)
ml x 0.035195065 = fl oz (UK)

Onzas líquidas (UK) a mililitros
Fl oz (UK) x 2.841.307 = mililitros

Mililitros a onzas líquidas (US)
ml x 0.03381402 = fl oz (US)

Onzas líquidas (US) a mililitros
Fl oz (US) x 2.957.353 = mililitros

Bar a kPa
Bar x 100 = kPa

kPa a Bar
kPa x 0.01 = Bar

psi a kPa
psi x 68.948 = kPa

kPa a psi
kPa x 0.145 = psi

Libras  a Kilogramos
Libras x 0.4536 = kg

Kilogramos a Libras
kg x 22.046 = Libras

Pie-libras a Newton-metros
Ft-lbs. x 135.582 = Nm

Newtons-metros a pie-libras
Nm x 0.737562 = Ft-lbs.

1.	 Ceja del borde de la llanta
2.	 Talón del neumático
3.	 Tope de seguridad
4.	 Área de disco
5.	 Espárrago
6.	 Tuerca de borde de dos piezas
7.	 Ranura del orificio del buje
8.	 Cara de montaje
9.	 Cámara de aire
10.	 Centro hundido
11.	 Asiento del talón

Espacio doble

Outset de llanta 
(HDS, HMA)

Bombeo de llanta 
(Offset, ET)

Línea central de la llanta Línea central de la llanta
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1717.	 Enlaces y referencias

DURA-BRIGHT®

EVEV WHEELSWHEELS

LIMITED
5 YEAR

WARRANTY

2 YEAR

LIMITED WARRANTY

Dura-Flange®

®Rim Wear Protected

FOR ALCOA® WHEELS

ACCESSORY & 
MAINTENANCE PRODUCTS

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace

> Manual de servicio

> Catálogo general

> Cleaning instructions

> Garantía limitada

> Donde comprar

> Accessory & maintenance products

> Hoja de Especificaciones

> YouTube
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https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Service-Manual-for-Alcoa-Wheels-ES.pdf
www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-General-Brochure-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Cleaning-leaflet-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Limited-warranty-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Accessories-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Specification-Sheet-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Service-Manual-for-Alcoa-Wheels-ES.pdf
www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-General-Brochure-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Cleaning-leaflet-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Limited-warranty-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Accessories-ES.pdf
www.youtube.com/watch?v=EsejUJtIDA8&list=PLZ-kj5DYAzZgw8zC0fL0mTR71y23_xDcl
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Service-Manual-for-Alcoa-Wheels-ES.pdf
www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-General-Brochure-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Cleaning-leaflet-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Limited-warranty-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Accessories-ES.pdf
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Specification-Sheet-ES.pdf
www.youtube.com/watch?v=EsejUJtIDA8&list=PLZ-kj5DYAzZgw8zC0fL0mTR71y23_xDcl
www.youtube.com/watch?v=EsejUJtIDA8&list=PLZ-kj5DYAzZgw8zC0fL0mTR71y23_xDcl
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/donde-comprar.asp
https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/es/pdf/Alcoa-Wheels-Specification-Sheet-ES.pdf


1818.	 Contacto 
Centro de atención al cliente en Europa

Howmet-Köfém Ltd.
Howmet Wheel Systems
1-15 Verseci út 
H-8000 Székesfehérvár, Hungría

Email:	 fleet@howmet.com
Web:	 www.alcoafleet.eu
Tel:	 +36 22 531 841

Ventas y Marketing Europa

Howmet-Köfém Ltd.
Howmet Wheel Systems
1-15 Verseci út
H-8000 Székesfehérvár, Hungría

Email:	 info.wheels@howmet.com
Web:	 www.alcoawheelseurope.com

Contacto global
www.alcoawheels.com

Este Manual de Servicio puede no reflejar los desarrollos más recientes por lo que no se garantiza la exactitud de la información aquí contenida.
Howmet Aerospace se reserva el derecho a modificar la información contenida en este Manual de Servicio, incluidas las características técnicas 
y los diseños de las Llantas Alcoa® Wheels.

Impreso en EU 2021
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www.alcoawheels.com
www.alcoawheels.com


HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com 
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 es una marca de producto de Howmet Aerospace
© 2021 Howmet Aerospace Inc. o una afiliada de Howmet Aerospace Inc.
1 Las marcas Alcoa son propiedad de Alcoa USA Corporation y las utilizan Howmet 
Aerospace Inc. y sus filiales bajo licencia de Alcoa USA Corporation.
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www.alcoawheelseurope.com

